
 

Dokumentasi Uji Tekan pada benda uji 

BM60(1)  

 

Dokumentasi Uji Tekan pada benda uji 

BM60(2) 

 

Dokumentasi Uji Tekan pada benda uji 

BM60(3) 

 

Dokumentasi Hasil Kehancuran setelah 

dilakukan Uji Tekan pada benda uji BM60(3) 

 

Dokumentasi sebelum melakukan Uji Tekan 

 

Dokumentasi sebelum dilakukan uji tekan 

pada benda uji BM60(2) 

 



 

Dokumentasi pada tahap pengukuran berat 

pada benda uji BM60(1) 

 

Dokumentasi pada tahap pengukuran berat 

pada benda uji BM60(3) 

 

 

Dokumentasi pada tahap pengukuran berat 

pada benda uji BM60(2) 

 

Dokumentasi pada tahap menyiapkan 

campuran Resin dan hardener 



 

Dokumentasi pada tahap penyiapan 

campuran agregat kasar 

 

Dokumentasi pada tahap penyiapan 

campuran agregat kasar 

 

 

Dokumentasi pada tahap menyiapkan 

campuran Resin dan hardener 

 

 

 

Dokumentasi pada tahap penyiapan 

campuran agregat kasar 

 

Dokumentasi pada tahap penyiapan 

campuran agregat kasar 

 

 



 

Dokumentasi pada tahap mixing 

 

Dokumentasi pada tahap mixing 

 

 

 

 

 

Dokumentasi pada tahap mixing 

 

Dokumentasi pada tahap perhitungan 

campuran agregat kasar 

 

Dokumentasi pada tahap mixing 


